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Wymagania ogolne SST-00.00.00

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (skrét: SST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonawstwa i odbioru robét w ramach inwestycji — ,,Zagospodarowanie terenu obiektami malej architektury
(urzadzeniami sitowni zewnetrznej, placu zabaw) przy budynku Gimnazjum w Le$nicy na dz. nr ewid. 1873/18”.
1.2.Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robdt wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1. 3.Zakres roboét ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspolne dla robot objetych szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi na poszczegdlne asortymenty i nalezy je rozumiec i oraz stosowa¢ w powigzaniu z nimi.
1.4.OKkreSlenia podstawowe
1.4.1. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania
zdarzeni i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem, Kierownikiem Budowy, Wykonawcg i
Projektantem.
1.42. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot. Ilekro¢
w SST wystepuje stowo ,,Inspektor” oznacza Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
1.4.3. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.
1.4.4. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.5. Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiagzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
budowlanych.
1.4.7. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.
1.4.8. Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.9. Nawierzchnia — warstwa lub zespdt warstw shuzacych do przejmowania i rozkladania obciazen na podloze gruntowe
i zapewniajacych bezpieczne i dogodne warunki dla przemieszczania sie.
1.4.10. Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
1.4.11. Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czgs¢ terenu budowy.
1.4.12. Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.13. Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.
1.4.14. Slepy kosztorys / przedmiar — wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
1.4.15. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca co najmniej 2% czesci organicznych.
1.4.16. Humusowanie - zespot czynnosci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do obudowy roslinnej, obejmujacy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem.
1.5.0godlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz okre$lona w specyfikacji przetargowej ilos¢
egzemplarzy dokumentacji projektowej kompletow SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone
przekazanego mu terenu budowy do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne lub
elementy uzbrojenia terenu w zakresie prowadzonych prac, Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora lub
Zamawiajacego stanowia cze$¢ umowy, a wymagania okre$lone w choéby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora, ktdry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie



odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli musza wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy,
W sposob uzgodniony w projekcie organizacji ruchu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng
kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob Iub débr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
o mozliwosciag powstania pozaru.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypehlieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.7. Réwnowazno$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

2. MATERIALY
2.1.Zrédla uzyskania materialéw

Wykonawca odpowiada za jako$¢ materiatow uzytych dla realizacji inwestycji. Zamawiajacy lub Inspektor moze
zazada¢ od Wykonawcy przedstawienia odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.
2.2.Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one uzyte do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien zapewnié
prawidlowe wykonanie robot z zalozona doktadnos$cia. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska
oraz przepisami dotyczacymi jego uzytkowania i BHP. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiaé lub
wymieniaé sprzet niesprawny.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, moga zostac¢
przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.



4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, projektem
organizacji robot opracowanym przez Wykonawce (jezeli sa wymagane) oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot, za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Zasady kontroli jakoSci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jako$ci materiatow.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.
6. 2. Certyfikaty i deklaracje
Do uzycia moga by¢ dopuszczone tylko te materiaty, ktore posiadaja:
— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,
— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
o Polska Norma lub
o aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslona w pkt powyzej i ktére spetniaja wymogi SST.
Produkty przemyslowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0g6Ine zasady obmiaru robét

Zasady obmiarowania okreslone sa w umowie pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji
Inspektora na pismie.
7.2 .Zasady okreSlania ilo$ci robét i materialow

Dhugosci i odleglos$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz linii
osiowej. Jesli SST wiasciwe dla danych robot lub Inspektor nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako
dhugos$¢ pomnozona przez sredni przekrdj.
Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
7. 3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem robot. Obmiar robot zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiatly i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do ksiazki
obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8.ODBIOR ROBOT
8.1.Rodzaje odbioréw robot
W zalezno$ci od ustaleni odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
— odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
robdt dokonuje Inspektor.



8. 3. 0dbior czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor.
8.4.0dbior ostateczny robot
8.5.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.5.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
— dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
— szczegbdtowe specyfikacje techniczne — SST (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
— geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,
— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.5.0dbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady platnosci okreslone sa w umowie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogoélnych zawartych w D-00.00.00 obejmuje wszystkie
warunki okre$lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w przedmiarze.
10.PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdézniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U.
Nr 138, poz. 1555).



Roboty przygotowawcze SST-01.00.00
Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych SST-01.01.01

1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (skrot: SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych w ramach inwestycji —
,Zagospodarowanie terenu obiektami malej architektury (urzadzeniami sitowni zewngtrznej, placu zabaw) przy budynku
Gimnazjum w Le$nicy na dz. nr ewid. 1873/18”.
1.2.Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robdt wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1. 3.Zakres robét ujetych w SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja zasady i wymagania dla prowadzenia robdt zwiazanych z
wszystkimi czynnosciami umozliwiajacymi i majacymi na celu okreslenie polozenia obiektéw w zakresie inwestycji
wymienionej w pkt. 1.1.
W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z okreslenie potozenia obiektéw wchodza:
— sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokos$ciowego punktow glownych i punktow wysokosciowych,
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
— zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4.0go6lne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2.MATERIALY
2.1.0go6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 2.
2.2 .Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowaé materiaty gwarantujace zastabilizowanie punktow w sposob
trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

3.SPRZET
3.1.0gélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzegtu podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2.Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé sprzet gwarantujacy uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

4.TRANSPORT
4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.0gé6lIne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.
5.2 .Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
W oparciu o przekazang dokumentacj¢ projektowa, dane pozyskane z zasobéw PODGIK oraz inne dostgpne materialy
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegolowego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza do obowiazkéw Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0golne zasady kontroli jakoS$ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST 00.00.00 ,, Wymagania ogo6lne” pkt 6.
6.2 .Kontrola jako$ci prac pomiarowych
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢
wedtug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7).



7.0BMIAR ROBOT
7.1.0g6Ine zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2 .Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robot.
Jednostka obmiarowa obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych,
— wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,
— zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace odszukanie i
ewentualne odtworzenie.
8.0DBIOR ROBOT
8.1.0golne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 8.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0go6Ine ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 9.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodez;ji i Kartografii, Warszawa 1979.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
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Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny SST-01.02.02

1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (skrot: SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny w ramach inwestycji — ,,Zagospodarowanie terenu
obiektami matlej architektury (urzadzeniami sitowni zewnetrznej, placu zabaw) przy budynku Gimnazjum w Lesnicy na dz.
nr ewid. 1873/18”.
1.2.Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robdt wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1. 3.Zakres robét ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja zasady i wymagania dla prowadzenia robdt zwiazanych z
wszystkimi czynno$ciami zwigzanymi ze zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny w zakresie inwestycji wymienionej w
pkt. 1.1.
1.4.OKkreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5.0gdlne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2.MATERIALY
Nie wystepuja.

3.SPRZET
3.1.0gélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzegtu podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2.Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny
Do wykonania robét zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nalezy stosowac:
— lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie
robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
— koparki i samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajaca zastosowania takiego
sprzetu,
— inny sprzet gwarantujacy skuteczne i bezpieczne zdjgcie warstwy humusu lub/i darniny.

4. TRANSPORT
4.1.0g6Ilne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2 .Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem odpowiedniego sprzetu. Wybdr s$rodka transportu zalezy od
odlegtosci, warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu.
Darning nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do powtornego zastosowania,
powinna ona by¢ transportowana w sposob niepowodujacy uszkodzen.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.0go6lIne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2.Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdje¢ta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu
trawnikéw oraz do innych czynno$ci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu
nalezy do obowiazkéw Wykonawcy o ile Zamawiajacy nie wskaze miejsca skladowania humusu do wykorzystania przy
innych inwestycjach prowadzonych przez Zamawiajacego. Sposdb wykonania robdt dobierze Wykonawca w zaleznosci od
warunkow terenowych i dostgpnego sprzgtu.

Grubos$¢ zdejmowanej warstwy humusu zalezy od glebokosci jego zalegania, wysoko$ci nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp. Miejsca skladowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie
intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0golne zasady kontroli jakoS$ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST 00.00.00 ,, Wymagania ogo6lne” pkt 6.
6.2 .Kontrola usuni¢cia humusu i/lub darniny
Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu i/ lub darniny.



7.0BMIAR ROBOT
7.1.0g6Ine zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2 .Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robot.
Jednostka obmiarowa obejmuje:

— zdjecie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy wzdhuz drogi lub odwiezieniem na odktad,
— zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowaniem jej w pryzmach.

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0gdlIne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0go6Ine ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 9.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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Roboty ziemne SST-02.00.00

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (skrot: SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru liniowych robdt ziemnych w ramach inwestycji — ,,Zagospodarowanie terenu obiektami matej architektury
(urzadzeniami sitowni zewnetrznej, placu zabaw) przy budynku Gimnazjum w Le$nicy na dz. nr ewid. 1873/18”.
1.2.Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robdt wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1. 3.Zakres robét ujetych w SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja zasady i wymagania dla prowadzenia liniowych robot ziemnych w
zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1. i obejmuja:
— wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych
— wykonanie nasypow
1.4.OKkreslenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spetniajaca warunki stateczno$ci i odwodnienia.
1.4.2. Wysoko$¢ nasypu lub gleboko$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.
1.4.3. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.4. Nasyp $redni - nasyp, ktorego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysokos¢ przekracza 3 m.
1.4.6. Wykop plytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.7. Wykop $redni - wykop, ktérego gleboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.8. Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.
1.4.9 Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nieokreslony w punkcie 1.4.11 jako grunt skalisty.
1.4.10. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktdrego probki nie wykazuja zmian
objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dzialaniem wody destylowanej; maja wytrzymatos¢ na $ciskanie Rc ponad 0,2 MPa;
wymaga narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5.0godlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2.MATERIALY
2.1.0go6lne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 2.
2.2 .Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypoéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowia nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Inspektor
moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu
zamarznigcia lub nadmiernej wilgotno$ci.

3.SPRZET
3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2.Sprzet do rob6t ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu do:
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, koparki, koparko-tadowarki),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2 .Transport gruntéw
Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego
objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajno$é srodkéw transportowych powinna by¢
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ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6Ine zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.
5.2.Zasady prowadzenia robot

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich stateczno$¢ w calym okresie prowadzenia robdt, a
naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw
od dokumentacji projektowej obciaza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy
nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania,
uzasadnione skomplikowanym ukladem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora. Odspojone grunty przydatne
do wykonania nasypoéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inspektor
dopusci czasowe skladowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem.
5.3.Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace
minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), tj. Is=1,0.

5.4 .Dokladnos$¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od danych projektowych nie powinny by¢ wieksze niz + 10
cm. Roznica w stosunku do projektowanych rzgdnych robdt ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm i -3 cm.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalne nierdwno$ci na powierzchni skarp nie powinny przekraczac¢ + 10 cm przy pomiarze tata 3-metrowa, albo
powinny by¢ spetlnione inne wymagania dotyczace nierownosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.
5.5.0dwodnienie terenu rob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnia
odprowadzenie wdéd gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawac¢ w calym okresie trwania robdt spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktore spowoduje ich diugotrwata nieprzydatnosc,
Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5. 6.0dwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno postepowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku
gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz termindéw
wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu
robdt ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0golne zasady kontroli jakoSci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji. SzczegdIna
uwage nalezy zwrocic na:
— wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
— wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkéw wodnych.
6. 3.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty niespelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana odrzucone.
Jesli materiaty niespelniajace wymagan zostana wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Wykonawca
wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazuja wicksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor moze uzna¢ wadg¢ za nie majaca zasadniczego wplywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizona jakosc.
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.OBMIAR ROBOT
.1.0géIne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2 .Jednostka obmiarowa dla rob6t ziemnych
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robot.

RN

.ODBIOR ROBOT
.1.0géIne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST-00.00.00 ,, Wymagania ogo6lne” pkt 8.

o

. PODSTAWA PLATNOSCI
.1.0goéIne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

© ©

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1. PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
2. PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania probek gruntow

3. PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu
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Podbudowy SST-04.00.00

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza SST-
04.01.01

1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (skrot: SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwiazanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza gruntowego w ramach
inwestycji — ,,Zagospodarowanie terenu obiektami matej architektury (urzadzeniami sitowni zewnetrznej, placu zabaw)
przy budynku Gimnazjum w Le$nicy na dz. nr ewid. 1873/18”.
1.2.Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robdt wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3.Zakres rob6t ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja zasady i wymagania dla wykonywania koryta przeznaczonego
do utozenia konstrukcji nawierzchni w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.
1.4.OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5.0golne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.5.

2.MATERIALY
Nie wystepuja.

3.SPRZET
3.1.0g6Ilne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonywania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podloza powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
— spycharek,
— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT
4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6Ine zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.
5.2 . Warunki przystgpienia do rob6t

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podloza bezposrednio przed
rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zageszczania podioza, jest mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora, w korzystnych warunkach
atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3.Wykonanie koryta

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sa roboty i
do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn,
w przypadku robdt o malym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inspektora. Profilowanie i
zageszczenie podloza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.
5.4 . Profilowanie i zage¢szcezanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po
oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podioza.
Jezeli wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze
na gleboko$¢ zaakceptowana przez Inspektora, dowiez¢ dodatkowy grunt spetlniajacy wymagania obowiazujace dla gornej
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strefy korpusu, w ilo$ci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy
kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz Is=1,0

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od -20% do
+10%.
5.5.Utrzymanie Koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu
robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podloza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi
natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora. Jezeli wyprofilowane i zageszczone
podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podloza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastapilo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0golne zasady kontroli jakoS$ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0g6Ine zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2 .Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robot.
Jednostka obmiarowa obejmuje:
— profilowanie dna koryta lub podtoza,
— zaggszczenie,
— utrzymanie koryta lub podloza,
— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

8.ODBIOR ROBOT
8.1.0gdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
.1.0go6Ine ustalenia dotyczgce podstawy platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

©

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1.PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2.BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne SST-04.04.00

1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (skrot: SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw zageszczanych mechanicznie w ramach inwestycji —
,Zagospodarowanie terenu obiektami malej architektury (urzadzeniami silowni zewngtrznej, placu zabaw) przy budynku
Gimnazjum w Lesnicy na dz. nr ewid. 1873/18”.
1.2.Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robdt wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3.Zakres robét ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonywaniem
podbudow z kruszyw zageszczonych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.
1.4.OKkreslenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna (zageszczanie) — proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w SST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5.0gdlne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2.MATERIALY
2.1.0g6lne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 2.
2.2.Rodzaje materialow

Materialem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego zageszczonego mechanicznie, powinna
by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub zwiru, spelniajaca wymagania niniejszej specyfikacji. Materialem do wykonania
podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego zagegszczonego mechanicznie powinna by¢ mieszanka piasku, mieszanki
i/lub zwiru z dodatkiem kruszywa tamanego, spetniajaca wymagania niniejszych specyfikacji. Kruszywo tamane moze
pochodzi¢ z przekruszenia ziaren zwiru lub kamieni narzutowych albo surowca skalnego. Kruszywo powinno byc¢
jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych zageszczonych mechanicznie powinno by¢ kruszywo
lamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru
wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny

3SPRZET
3.1.0g6Ilne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw zageszczanych mechanicznie powinien wykazac si¢
mozliwos$cia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
—koparko-spycharek,
—walcow wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane
zageszczarki pltytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2 .Transport materialow
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport materialéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6Ine zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.
5.2.Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza” i SST-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podlozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy.
Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane. Rozmieszczenie
palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych,
niz co 10 m.
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5.3.Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢
po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm
po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sklada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna
by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie
budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiadaé¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony
przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno§¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci,
mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscia wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi wskaznika
no$nosci podbudowy.

5.4 .Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowiazany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego
utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robot.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0golne zasady kontroli jakoS$ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi dane techniczne i
pochodzenie materialdéw w celu ich akceptacji.

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0g6Ine zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2 .Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robot.

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0gdlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST-00.00.00 ,, Wymagania ogo6lne” pkt 8.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0g0Ine ustalenia dotyczgce podstawy platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
3. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
4. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
5. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
6. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego
7. BN-84/6774-02  Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni drogowych
8. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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Nawierzchnie SST-05.00.00
Nawierzchnia z plyt gumowych SST-05.10.01

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (skrot: SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwiazanych z wykonywaniem bezpiecznych nawierzchni z plyt gumowych w ramach inwestycji —
,Zagospodarowanie terenu obiektami malej architektury (urzadzeniami silowni zewngtrznej, placu zabaw) przy budynku
Gimnazjum w Lesnicy na dz. nr ewid. 1873/18”.
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robdt wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robodt ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonywaniem
nawierzchni z plyt gumowych.
1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 2.
2.2. Plyty gumowe do nawierzchni bezpiecznych

Plyty gumowe do nawierzchni bezpiecznych wystepuja w gotowych elementach o okreslonych przez producenta
wymiarach. Nawierzchnia z ptyt gumowych jest wodoprzepuszczalna, sktada si¢ z mieszaniny granulatu gumowego oraz
kleju poliuretanowego. Plytki sa pokryte warstwa kolorowego granulatu EPDM. Wierzchnia cze$¢ ptytki powinna by¢
gladka, po obwodzie sfrezowana.

Laczenie poszczegélnych elementow nawierzchni nastepuje dzigki wykorzystaniu systemowych kotkéw
montazowych lub w inny sposob okreslony przez producenta. Zaleca si¢ uktadanie ptytek w ,cegietke” tj. jeden rzad
wzgledem drugiego przesunigty o pot plytki.

Wymagane kolory nawierzchni zgodne z wytycznymi programu RADOSNA SZKOLA:
Kolor pomaraniczowy zblizony do PANTONE 152 C, RAL 2011 - Tieforange

Kolor niebieski zblizony do PANTONE 540 C, RAL 5003 — Saphirblau

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych koloréw zgodnie z wytycznymi Inwestora

Wymagane parametry bezpiecznej nawierzchni:

Poz. Wiasciwosci Wymagania
Opor poslizgu:
1 e w warunkach suchych <107 PTV
e w warunkach zawilgoconych > 68 PTV
2 | Odporno$¢ na $cieranie w urzadzeniu Tabera, mg <3500
3 | Wytrzymalo$¢ na rozciaganie, MPa >0,6
4 | Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, % > 40
Odpornos$¢ na dziatanie cykli hydrotermicznych:
e spadek wytrzymatosci na rozciaganie, % 0
5 e zmniejszenie wydtuzenia wzglednego przy zerwaniu, % 0
e ocena makroskopowa bez $ladow uszkodzen lub

zmian wygladu zewnetrznego

Odpornos¢ na sztuczne starzenie:
6 e  kontrast probki naswietlanej i nie naswietlanej w skali szarej,
stopien

>3
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Dopuszczalna zawarto$¢ metali ciezkich w nawierzchni

pierwiastek jednostka dopuszczalna warto$¢
Arsen (As) mg/kg <1
Otow (Pb) mg/kg 1,5
Kadm (Cd) mg/kg <l
Chrom (Cr) mg/kg <1
Bar (Ba) mg/kg <1
Rte¢ (Hg) mg/kg <0,05
Antymon (Sb) mg/kg <1
Selen (Se) mg/kg <l

2.3. Kruszywo

Kruszywo na podsypke powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06712. Na podsypke stosuje si¢ mieszanke
kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm. Zawartos$¢
pytow w kruszywie na podsypke cementowo-zwirowa i do zaprawy cementowo-piaskowej nie moze przekracza¢ 3%, a na
podsypke zwirowa - 8%. Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkow, frakcji (grupy frakcji). Pozostate wymagania i badania wg PN-B-
06712 .
2.4. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej powinna by¢ z sieci wodociagowe;j.

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materialow

Plyty gumowe przewozi si¢ dowolnymi $rodkami, zapewniajacymi bezpieczny transport. Plyty nawierzchniowe
nalezy uktada¢ na podtodze obok siebie tak, aby wypekita cala powierzchni¢ $rodka transportowego. Na tak ulozonej
warstwie nalezy bezposrednio uktada¢ nastepne warstwy.
Ladowanie reczne powinno by¢ wykonywane bez rzucania. Przy uzyciu przenosnikow tasmowych, ptyty gumowe powinny
by¢ podawane i odbierane recznie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podbudowy

Jezeli w dokumentacji projektowej lub SST przewidziano wykonanie nawierzchni z plyt gumowych na podbudowie
np. z betonu cementowego, kruszywa stabilizowanego cementem, kruszywa tamanego zaggszczonego mechanicznie,
kruszywa naturalnego zageszczonego mechanicznie itp. to warunki wykonania podbudowy powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w odpowiednich SST.
5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni kostkowych stosuje si¢ (wg. dokumentacji projektowej lub polecen Inspektora) obrzeza
betonowe, dla ktorych wymagania i ustawienie sa okreslone w odpowiednich SST.
5.4. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej mozna stosowac jeden z nastepujacych rodzajow podsypki:

—podsypka z piasku gruboziarnistego.

Rodzaj zastosowanej podsypki powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, SST, wymaganiami producenta
nawierzchni lub wskazaniami Inspektora.
Grubo$¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa i SST.
5.5. Ukladanie nawierzchni z ptyt gumowych
5.5.1. Sposob uktadania nawierzchni

Gotowe plytki gumowe sa uktadane recznie w sposdb przemienny na stabilnej podbudowie. Trwate laczenie
elementéw nawierzchni nastepuje dzieki wykorzystaniu systemowych kotkow montazowych lub w inny sposéb podany
przez producenta. Kazdy element trwale taczy ze soba cztery kolejne elementy. Zaleca si¢ ukladanie ptytek w ,.cegietke” tj.
jeden rzad wzgledem drugiego przesunigty o pot plytki.

Nawierzchnia bezpieczna obramowana bedzie systemowym obrzezem betonowym. Zaleca si¢ aby na obrzeze
zamontowac elastyczna naktadke wykonana z granulatu gumowego. Elastyczna naktadka obrzeza powinna mie¢ grubosé
min.4cm.
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5.5.4. Warunki przystapienia do robot
Nawierzchnie z ptyt gumowych mozna uklada¢ w temperaturze powyzej +3°C oraz przy braku opadow
atmosferycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni
- Rekomendacja Techniczna ITB potwierdzajaca wszystkie wymagane parametry nawierzchni
- Badania na zawarto$¢ metali cigzkich w nawierzchni
- Certyfikat Bezpieczenstwa uzyskany zgodnie z PN-EN 1177
- Atest Higieniczny PZH
- Autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na przedmiotowe zadanie z potwierdzeniem udzielonej gwarancji
na tg nawierzchni¢
6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz z wymaganiami
okreslonymi w p. 5.4.
6.3.2. Badanie prawidlowosci uktadania ptyt
Badanie prawidlowosci uktadania nawierzchni z ptyt gumowych polega na:
e  zmierzeniu szerokos$ci spoin oraz powiazania spoin i sprawdzeniu zgodnosci,
e  zbadaniu rodzaju i gatunku uzytych plyt gumowych, zgodnie z wymogami,
e sprawdzeniu rownosci wykonania nawierzchni.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych
Nawierzchnia powinna posiada¢ wymagana grubos¢ celem zapewnienia bezpieczenstwa upadkéow z zadanej
wysokosci.
Plytki elastyczne powinny posiada¢ jednorodna fakture zewnetrzna.
Tolerancja produkcyjna grubo$ci nawierzchni wynosi +/- 3 mm.
Szczeliny pomigdzy ptytkami nie powinny by¢ wieksze niz ok. Smm.
Rowno$¢ nawierzchni powinna miesci¢ si¢ w przedziale +/- 5 mm na tacie 2 m.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa wykonanej bezpiecznej nawierzchni z ptyt gumowych— zgodna z przedmiarem robét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST-00.00.00 ,, Wymagania ogo6lne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-PE 1177 nawierzchnia placow zabaw.
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Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej D-05.03.23
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (skrét: SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiazanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ramach inwestycji —
»,Zagospodarowanie terenu obiektami matej architektury (urzadzeniami silowni zewnetrznej, placu zabaw) przy
budynku Gimnazjum w Lesnicy na dz. nr ewid. 1873/18”.
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robot wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robot ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z betonowej kostki brukowej zgodnie z dokumentacja projektowa.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa — prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy Scieralnej
nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego,
charakteryzujacy sie ksztattem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.
1.4.2. Kraweznik — wg SST D-08.01.01
1.4.3. Obrzeze — wg SST D08.03.01
1.4.4. Spoina — odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetiony okreslonymi materiatami
wypehiajacymi.
1.4.5. Szczelina dylatacyjna — odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztatcen
temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.
1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robodt
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogé6lne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
,» Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja
Zastosowana betonowa kostka brukowa powinna mie¢ nastgpujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu
producenta:
odmiana: kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
gatunek: gatunek 1,,
klasa: klasa ,, 50" (o wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 50 MPa),
barwa: kostka szara (z betonu niebarwionego), kostka kolorowa (z betonu barwionego)
wzér (ksztalt)kostki zgodny z ksztattami okre$lonymi przez producenta — zaakceptowana przez Inwestora,
- wymiary zgodne z wymiarami okreslonymi przez dokumentacje projektowa.
2.2.2. Wymagania
Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczna, wydana przez uprawniona jednostke (Instytut
Badawczy Drog i Mostow). Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie
procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:
ksztatt i wymiary — powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z dopuszczalnymi odchytkami od

wymiaréw:
dhugosé i szerokos¢ +3,0 mm,
grubos¢ +5,0 mm,
wytrzymato$¢ na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:
50 MPa,

mrozoodpornos$¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach
zamrazania i rozmrazania metoda zwykla, powinny by¢ spelnione jednoczesnie nastepujace warunki:
probki nie powinny wykazywac peknigc i zarysowan powierzchni licowych,
taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikdw i krawedzi, odpryskow kruszywa itp. nie
powinna przekracza¢ 5% masy probek niezamrazanych,
obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do probek niezamrazanych nie powinno by¢ wigksze niz
20%,
nasiakliwo$¢ — nie powinna przekraczac 5%,
$cieralno$¢ — sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona strata wysokosci, nie powinna przekraczaé
wartosci dla klasy ,,50” 3,5 mm,
szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej gornej,
sprawdzona wahadlem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,
wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementdw nie powinny mie¢ rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, krawedzie
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elementéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne
wady wygladu zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy

1.
Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowej
Lp. Wiasciwosci Wymagania — dla dopuszczonej kostki w gatunku 1
1 Stan powierzchni licowe;j
tekstura jednorodna w danej partii

rysy i spekania

niedopuszczalne

kolor wedtug katalogu producenta

jednolity dla danej partii

przebarwienia

dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na pojedynczej kostce

plamy, zabrudzenia niezmywalne woda

niedopuszczalne

naloty wapienne

dopuszczalne

Uszkodzenia powierzchni bocznych:

2 dopuszczalna liczba w 1 kostce

2

dopuszczalna wielko$¢ (dtugo$¢ i szerokos¢)

30 mm x 10 mm

3 Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy przylicowych

niedopuszczalne

Uszkodzenia krawedzi pionowych
4 — dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
— dopuszczalna wielko$¢ (dtugos¢ i glebokosé) 20 mm x 6 mm

(Uwaga: Naloty wapienne — wykwity w postaci biatych plam — powstaja w wyniku naturalnych procesow
fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wiazania i twardnienia; naloty te powoli znikaja w okresie
do 2 lat).
2.2.3. Skladowanie kostek
Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.
2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastepujace materialy:
na podsypke piaskowa pod nawierzchnig:
piasek naturalny wg PN-B—11113:1996 [2], odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
piasek famany (0,075, 2) mm, mieszanke drobna granulowana (0,075, 4) mm albo miat (0, 4) mm,
odpowiadajacy wymaganiom PN-B—11112:1996 [1],
na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie:
mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego speliajacego wymagania dla gatunku
1 wg PN-B-11113:1996[2], cementu powszechnego uzytku spehiajacego wymagania PN-B-
19701:1997[3] i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-B-32250 (PN-EN 1008:2003)[4,
4a,
do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B—11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,
piasek tamany (0,075,2) mm wg PN-B—11112:1996 [1],
Skladowanie kruszywa, nieprzeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno
odbywa¢ si¢ na podlozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z
BN-88/6731-08 [5].

2.4. Krawezniki, obrzeza i $cieki
Jesli dokumentacja projektowa lub Inspektor nie ustala inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek mozna
stosowac:
obrzeza betonowe wg. SST D-08.03.01
przy kraweznikach moga wystepowac $cieki z prefabrykatow betonowych

2.5. Materialy do podbudowy ulozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada¢ wymaganiom witasciwej
SST.

3.SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzegtu podano w SST D—00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sa duze, a kostki
brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona z tworzywa sztucznego.
Do wyrdwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie
lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
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4.2. Transport materialow
4.2.1. Transport kostek kamiennych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu min. 70%
wytrzymato$ci betonu, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasma
stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢
samochodami na paletach transportowych producenta.
4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je przed
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.
4.2.3. Transport kraweznikow i obrzezy

Wg odpowiednich SST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D—-00.00.00 ,, Wymagania ogo6lne” pkt 5.
5.2. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien byc¢
zgodny z dokumentacja projektowa.
Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach (SST) dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.
5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nalezy stosowaé rozwiazania zgodne z
dokumentacja projektowa lub zaakceptowane przez Inspektora i spetniajace wymagania okreslone w specyfikacjach
(SST) dla odpowiedniego obramowania.
5.4. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowa¢ materiat okreslony w dokumentacji projektowej i spetniajacy wymagania okreslone
w punkcie 2.3 niniejszej SST.
Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa. Podsypka powinna by¢ zwilzona
woda, zageszczona i wyprofilowana.
5.5. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztaltéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru —
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inspektora. Kostke uklada sie na podsypce
w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,0 — 1,5 cm wyzej
od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeini¢ materiatem zgodnie z punktem 2.3 niniejszej SST, a nastgpnie zamies¢
powierzchnig utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehié¢ szczeliny materialem zgodnie z punktem 2.3 niniejszej SST i zamie$¢
nawierzchnie.
5.6. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnig¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypelionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio
po jej wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST D—00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw biezacych badan
wyrobu na $ciskanie.Poza tym, przed przystapieniem do roboét Wykonawca sprawdza wyrdéb w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.2.dotyczacymi wygladu i wymiarow.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie podloza i podbudowy

Sprawdzenie podloza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektowa i
odpowiednimi SST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej SST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:

pomierzenie szerokosci spoin,
sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
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sprawdzenie prawidlowosci wypeienia spoin,

sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych i czestotliwo$¢ badan
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wymienionych w

pkt 6.4.2 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét. Zaleca si¢, aby pomiary cech geometrycznych
wymienionych w pkt 6.4.2 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor.
6.4.2. Parametry cechujace nawierzchnie z kostki kamiennej podlegajace sprawdzeniu i dopuszczalne odchytki podaje
tablica 2:

Lp. Wyszczegdlnienie s,préwdzanych Dopuszczalne odchylki
parametrow:
1 Spadki poprzeczne zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja * 0,5%
2 Réwnos¢ Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4—metrowa lata lub
planografem, zgodnie z norma BN—68/8931-04 [6].

Nieréwnosci podluzne nawierzchni nie powinny przekraczaé 1,0 cm.

5 Rzgdne wysokosciowe podbudowy Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cm, —2 cm.
6 Uksztaltowanie osi w planie Os$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz £5 cm
6 Szerokos¢ nawierzchni Szerokos¢ nawierzchni nie moze si¢ rézni¢ od projektowanej o wigcej niz + 5
cm
7 Grubos¢ podsypki Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowe;j
7 tolerancja:
—+ 10 % dla podbudowy zasadniczej,
—+10%, —15 % dla podbudowy pomocniczej

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D—00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D—00.00.00 ,, Wymagania ogo6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Roboty zwiazane z wykonaniem podsypki naleza do robot ulegajacych zakryciu. Zasady ich odbioru sa okreslone
w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
3. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci
4. PN-B-32250:1988 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw

4a. PN-EN 1008:2003 Woda zarobowa do betonu [...]

5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

6. BN—68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
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Elementy ulic SST-08.00.00
Betonowe obrzeza chodnikowe SST-08.03.01

1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (skrot: SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwiazanych =z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego w ramach inwestycji —
»,Zagospodarowanie terenu obiektami matej architektury (urzadzeniami silowni zewnetrznej, placu zabaw) przy
budynku Gimnazjum w Le$nicy na dz. nr ewid. 1873/18”.
1.2.Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu rob6t wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z ustawieniem
betonowego obrzeza chodnikowego.
1.4.0kreSlenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terenow nieprzeznaczonych do komunikacji.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5.0gélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2.MATERIALY
2.1.0gélne wymagania dotyczgce materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 2.
2.2.Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi s3:
obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-03/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
zwir lub piasek do wykonania taw,
cement wg PN-B-19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 (PN-EN 12620:2004) [3, 3a].
2.3.Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Nalezy stosowac obrzeza o wymiarach 6x20 gatunku 1.
2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementéw powinny by¢ rdwne i proste.
2.4.3. Skladowanie
Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na skltadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
rodzajow i gatunkéw. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podkladek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz szerokosé
obrzeza.
2.4.4. Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé¢ beton wedtug PN-B-06250 (PN-EN 206-1) [2, 2a], klasy B 25 (C20/25) i B
30 (C25/30).
2.4.Materialy na podsypke i do zapraw
Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [10], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 (PN-EN 12620:2004) [3, 3a]. Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-
piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-
19701 [7]. Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5.Materialy na lawy
Do wykonania betonowej tawy pod obrzeza nalezy stosowaé beton klasy min. B 15 (C12/15) wg PN-B-06250
(PN-EN 206-1) [2, 2a], ktérego sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.4.

3.SPRZET
3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2.Sprzet

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1.0g6lne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00.00.00 ,, Wymagania ogdIne” pkt 4.
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4.2.Transport kraweznikow

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiagnigciu przez beton
wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.
4.3.Transport pozostalych materialow

Transport cementu powinien si¢ odbywaé¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. Kruszywa mozna
przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne
- przed rozpyleniem. Mas¢ zalewowa nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien
odbywac sie w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnéw i beczek.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6lne zasady wykonania robo6t

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.
5.2.Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
5.3.Wykonanie law betonowych ewentualnie Zwirowych albo piaskowych

Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowa¢ szalowanie. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany
warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [13].
5.4.Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i ze §wiattem (odlegloscia
gornej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnetrzna
$ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.
6.2.Badania w czasie robot
W czasie robdt nalezy sprawdza¢ wykonanie:
— koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
— lawy z betonu - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
— ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:
o linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
o niwelety gérnej plaszczyzny obrzeza, ktore moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
o wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktore powinno wykazywac¢ catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petna gltebokos¢.

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0g6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0gélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2.0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonane koryto,

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwyktly

2a. PN-EN 206-1 Beton — Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnos¢

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

3a. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parking6éw i torowisk
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tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

10. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

11. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

13. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
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Inne roboty SST-10.00.00

Dostawa, osadzenie i montaz gotowych urzgadzen placu zabaw
SST-10.10.01.

1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (skrét: SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt w zwigzanych z dostawa, osadzeniem i montazem gotowych urzadzen placu zabaw w ramach inwestycji
»Zagospodarowanie terenu obiektami malej architektury (urzadzeniami sitowni zewnetrznej, placu zabaw) przy
budynku Gimnazjum w Le$nicy na dz. nr ewid. 1873/18”.
1.2.Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robot wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3.Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z dostawa, wykonaniem
fundamentdw, osadzeniem i montazem gotowych urzadzen placu zabaw i sitowni zewnetrznej oraz tawek parkowych i
koszy na $mieci w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.
1.3.1. Rodzaje zastosowanych urzadzen wyposazenia placu zabaw i sitowni zewnetrznej przy Gimnazjum w m.
Lesnica:
1. Zestaw zabawowy zawierajacy m.in. domek ze zjezdzalnia, $cianke wspinaczkowa, przejscie (rownowaznig)
sznurowa
2. Minikaruzela
3. Bujak
4. Hustawka
5.  Hustawka rownowazna
6. Motylek podwdjny
7. Wahadlo podwojne
8.  Wyciag gorny podwdjny
9. Steper podwdjny
10. Prasa podwdjna do ndg
11. Twister podwdjny
12. Kota Tai Chi
13. Rowerek-+narciarz
14. Rowerek + steper
15. Lawki parkowe
16. Kosze na $mieci
1.4.0g6lne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.5.

2MATERIALY
2.1.0gdlne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST-00.00.00 ,, Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2.Wymagania dotyczace materialow

Urzadzenia silowni zewnetrznej i placow zabaw musza by¢ wykonane ze stali ocynkowanej malowanej
proszkowo z dopuszczalnymi niewielkimi elementami plastikowymi.

Konstrukcje nalezy posadowi¢ na stopach stalowych ocynkowanych, zakotwionych w gruncie przez
zabetonowanie. Mocowanie belek minimum 10 cm ponad ziemia na stalowych kotwach. Metalowe kotwy mocowane
do belek w bezpieczny sposdb i nie moga posiada¢ zadnych wystajacych elementow.

Cze$ci wymagajace duzej stabilnosci powinny by¢ wbetonowane na glebokosci 50-70cm i taczone w sposob
zapewniajacy odpowiednia sztywno$¢ zestawu.

Elementy metalowe powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej kapielowo i pomalowanej proszkowo. Liny
polipropylenowe, $cianka wspinaczkowa z ptyty HDPE, uchwyty na $ciance wspinaczkowej z tworzywa opartego na
zywicach. Elementy wykonane z tworzyw sztucznych odpornych powinny by¢ odporne na dziatanie UV i niskich
temperatur.

Laczniki, tby, $ruby, nakretki musza by¢ pochowane bub powlekane plastikiem.
Lawki parkowe w stylu regionalnym zaakceptowane przez Inwestora, kosze na $mieci ze stali ocynkowane;j.

2.3.Urzadzenia do montazu
1. Zestaw zabawowy zawierajacy m.in. domek ze zjezdzalnia, $cianke wspinaczkowa, przejscie (rownowaznig)

sznurowa
2. Minikaruzela
3. Bujak
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4. Hustawka

5. Hustawka rownowazna
6. Motylek podwdjny

7. Wahadlo podwojne

8.  Wyciag gérny podwdjny
9. Steper podwdjny

10. Prasa podwojna do nog

11. Twister podwojny

12. Kota Tai Chi

13. Rowerek+narciarz

14. Rowerek + steper

15. Lawki parkowe

16. Kosze na $mieci
2.4.Zmiany rozwiazan projektowych i materialowych.

Wszelkie zmiany i odstgpstwa od dokumentacji techniczno — projektowej w zadnym wypadku nie moga
powodowac¢ obnizenia wartosci jakosciowych, zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej, zwigkszenia kosztow
eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwiazan projektowych.

W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza si¢ wprowadzenia zmian poza nastepujacymi przypadkami:
gdy wyrob zostal wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie
gdy zaprojektowane rozwiazanie posiada istotne wady i stwarza bezposrednie zagrozenie dla zdrowia i
zycia uzytkownikow

Decyzje o wprowadzonych zmianach winny by¢ dokonane wytacznie na piSmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz

projektanta przedmiotowej dokumentacji projektowe;j.

3SPRZET
3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprze¢tu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2.Sprzet do osadzenia i montazu gotowych urzadzen
Osadzenie i montaz wykonuje sie¢ w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego, jak:
e  Lopaty, szpadle, kilofy, fomy, grabie
Poziomice,
Miotki, obcegi
Klucze specjalistyczne
Wiertarki i wkretarki
Ubijaki i zageszczarki
Taczka

e o o o o o

4.TRANSPORT
4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00.00.00 ,, Wymagania ogdIne” pkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.0go6lne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.
5.2.Zasady osadzenia i montazu gotowych urzadzen

Urzadzenia zamontowa¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu . Montazu dokonaé¢ z uwzglednieniem
stref uzytkowania i bezpieczenstwa.

Montazu urzadzen dokonywac niezwlocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy. Podczas prac stosowac sie do
instrukcji montazu danego urzadzenia.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0go6lne zasady kontroli jakoSci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST-00.00.00 ,, Wymagania ogo6lne” pkt 6.
6.2.Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania robot
W czasie montazu urzadzen nalezy zbadac:
— zgodnos¢ lokalizacji i wymiaréw urzadzen z dokumentacja projektowa,
— zgodnos¢ wyposazenia urzadzen zgodnie z danymi producenta i wytycznymi dokumentacji projektowej oraz
warunkami umowy
— posiadanie stosownych atestow i certyfikatow bezpieczenstwa,

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0g6Ine zasady obmiaru rob6t

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robot.

Jednostka obmiarowa obejmuje:
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— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie na miejsce wbudowania elementdw konstrukcji oraz materiatdw pomocniczych,
— ustawienie konstrukcji urzadzen zabawowych w sposéb zapewniajacy stabilnos¢,

— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

8.ODBIOR ROBOT
8.1.0gélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8. Odbioru robot dokonuje si¢ na
podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnos$ci wykonania robdt z SIWZ i umowa.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0g06lne ustalenia dotyczace podstawy platnosSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/6774-04-piasek;

PN-85/B-04500, PN-88/B-06250-beton,

PN-PE 1176-1 wyposazenia pl. zabaw. Ogolne wymagania bezp. i met. badan.,

PN-PE 1176-7 wyposazenie placow zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.
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